














систЕмА доБровольной свртиФикАции "мЕридиАн_тЕст"
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации

Рег. ЛЬ РОСС RU.З2457.04РИД0

Альffнf,
и{п ытатýл ьная лаборатсриЁl

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "АЛЬЯНС "

оБщЕствА с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью "Альянс"
t422l1, Московская область, город Серпухов, Береговая улица,37

phone: +7 (977) 878 68 43; email: office@all-sert.ru
РОСС RU.З2457.04РИДO.ИЛ06, сроком действия до 09.06.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ЛЬ АЛ-23lt2-0052 от 20.12.2023 года

ý

N

Место проведения испытаний:

Заявитель:

Наименование продукции:

изготовитель:

Испытательная лаборатория <АЛЬЯНС)

Закрытое акционерное общество кАКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР)
(ЗАО "Акзо Нобель Щекор").
Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности:. |4З909, Россия, Московская область, город
Балашиха, Покровский проезд, дом 9

Полуглянцевая грунт-эм€Lпь по металлу МаrshаlI Anticorr Aqua

Закрытое акционерное общество (АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР)
(ЗАО "Акзо Нобель !екор").
Место нахождения и адрес места осуществления ,

деятельности: 143909, Россия, Московская область, город
Балашиха, Покровский проезд, дом 9

ГОСТ 9,403-2022 <Единая система защиты от t(оррозии и
старе1-1 ия. Покрытияl лакокрttсоLl н ые. М ет,оды tасll ытан и й на
с,го й l<c,lcT,b к стаги чес ко му воздей ств и lo llсидttос,ге й >.

06.12,202з

Техfi ический регламент:

,Щата получения образца:

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Восгtроизведенлlе данного протокола об испытании разрешается только в (lopMe
полного фотографического (lаксимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергIIутые испытаIIиям



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

наименование показателя
наименование
Hfl на метод
испытаний

Значение
характеристики по

нд

Значение
характеристики
при испытаниях

1 2 3 4

Стойкость к статическому
воздействию Аэрозольного
дезинфектора <лизарин> спрей

гост 9.403-
2022

24 24

Стойкооть к статическому
воздействию
Кислородсодержащих средств
дезинфекции <БэбиДез Ультра>

гос,г 9.403-
2022

24 24

Стойкость к статическому
воздействию средств, содержащих
перекись водорода <<Пероксию>

гос,г 9.403-
2022

24 24

Стойкость к статическому
воздействию 0,80Z Гексаварт
Форте

гост 9.403-
2022

24 24

Стойкость к статическому
воздействию средств, содержащих
40% раствор хJIорсодержащего
вещества кФлорекс-хлор комплит)
концентрат

гост 9.403-
2022

24 24

Стойкость к воздействию раствора
моющего средства на основе
четвертичных аммониевых
соединений кСтопсептикум>
(рабочий раствор l%o)

гост 9.403-
2022

24 24

Стойкость к воздействию
средств, содержащих 37о раствора
дезинфицирующего средства на
основе полигексаметиленryанидин
гидрохлорида (дезофран)

гост 9.403_
2022

24 24

Стойкость к обработке Уайт-
Спиритом

гост 9.403-
2022 24 24

Стойкость к минерчuIьному маслу
гост 9,403_

2022
24 24

Образчами для испытаний являлись пластины из гипсокартона, Окраску образцов краской
проводили в соответствии с представленными рекомендациями заказчика. Перед применением краску
тщательно перемешивilли и наносили кистью в два слоя, с выдержкой между слоями в 12 часов. Образцы
покрытий сушили перед испытаниями в течение 7 суток. Образцы выдерживали в хJIадотермостате при
температуре 20*"С и относительной влажности возд}ха 65О/о без прямого попадания света для
завершения процессов формирования пленки и достижения эксплуатационных характеристик.

Вывод: Внешний вид покрытий через 24 часа испытаний без изменений, нарушений нет.
Покрытие на основе: Полуглянцевая грунт-эмiLпь по металлу Marshall Апtiсоrr Aqua, является

стойким в течении 24 часов к следующим растворам:
- аэрозольный дезинфектор - Лизарин-спрей;
- Гексаварт Форте (в концентрации 0,80% рабочего раствора);
- средства, содержащие перекись водорода - Пероксин;
- кислородсодерlI€щие средства дезинфекции - Бэби!ез Ультра;



- средства, содержащие 4О/о раствор хJIорсодержащего вещества <Флорекс-хлор комплит)
концентрат;

- раствор моющего средства на основе четвертичных аммониевых соединений <Стопсептикум>

(рабочий раствор l%);_ средства, содержащие Зyо раствор дезинфицирующих средств на основе
Пол и гексаметиленгуанидин гидрохJIорида <,Щезофран> ;

- средство Уайт-Спирит;
- минеральное масло.

в Ю.А.Руководитель лаборатории :

испытатель:


